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Взят от земли, яко же Адам; посажен на колесницу, яко Илия пророк; ввержен в пещь огненную, яко три отрока; брошен в Чермное море, яко же и фараон; кости и составы мои рассыпались; взяв меня, некая жена одела в пестрые ризы, и нача второй век жити (горшок).
В. И. Даль
I. Введение.
Гончарство является одним из направлений народного искусства, представляющего собой уникальную область материальной культуры. Уникальность гончарных промыслов заключается в сохранении древнейших технологий производства керамических изделий до нашего времени и её применении современными мастерами. 

Как художественному промыслу народному гончарству в прошлом мало уделялось должного внимания. Может быть, это объяснялось тем, что гончарная посуда воспринималась как обыденная бытовая утварь, приёмы её выполнения были просты, средство украшения – скромны. За этой простотой и скромностью долгое время оставались незамеченными логика построения формы и орнамента, их строгая красота, пластичность, гармония цветовых сочетаний.

На наш взгляд, современная историческая наука активнее стала проявлять интерес к ранее не столь популярным темам, как народное творчество, культура малых народов России, этнография, история семьи и малой родины и др. Тема нашей работы является актуальной как для исторической науки в целом, так и для автора работы. Также на выбор темы исследования повлияло несколько факторов: 

1) интерес к истории родного края и своей семьи; 

2) творческая профессия моей мамы – художник-керамист.
Развитие гончарного промысла на территории Кирилловского района Вологодской области неразрывно связано с историей моей семьи. Мною была совершена экспедиция в деревню Павлоково, откуда происходят мои корни. В деревне Павлоково и ее округе издавна занимались гончарным ремеслом. Широкой известностью пользовалась династия гончаров – Мишинцевых – моих дальних родственников по отцовской линии.

Целью данной работы является изучение истории развития гончарных промыслов на территории Кирилловского района.

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

1.Собрать, познакомиться, проанализировать литературу по выбранной теме;

2. изучить теоретические вопросы, связанные с развитием гончарства и распространением его в Кирилловском районе Вологодской области, составить словарь технологических терминов;

3. совершить экспедицию в деревни Кирилловского района, в которых было развито гончарное производство, встретиться со старожилами, взять у них интервью по интересующим нас вопросам;

4. организовать встречи и провести консультации с современными мастерами гончарного промысла Вологодской области;

5. посетить выставку «Древности Белозерья» в краеведческом отделе Кирилло-Белозерского музея-заповедника и изучить ее экспонаты.
6. вести просветительскую работу в ГОУ ВМЛ и принять участие в конференции - практикуме по реконструкции неолитической керамики «Гончар 2008» в г. Каргополе Архангельской области.
Объектом исследования является история гончарных промыслов на территории Кирилловского района.

Предметом исследования выступает выявление особенностей развития гончарных промыслов на территории Кирилловского района.
При исследовании применялись методы работы как эмпирического, так и теоретического характера: метод анализа письменных, статистических и архивных материалов (источниковедческий анализ), изучение фотографий, музейных экспонатов, консультации с современными мастерами гончарного дела, встречи с жителями деревень, в которых были развиты гончарные промыслы, знакомство с технологиями изготовления керамики в Кирилловском районе, сбор биографических материалов и их систематизация, историографический и искусствоведческий анализ, практические методы.

Источниками исследования выступили письменные (статьи газет и журналов, воспоминания, архивные документы, музейные описи); устные (легенды и интервью), комплексные (сохранившиеся древние и современные керамические изделия); изобразительные (фотографии, схемы, планы) материалы. Наибольший интерес вызвали книги: А. Поверина «Гончарное дело. Чернолощеная керамика», Л.Л.Петрова «Народное искусство Белозерья. Путеводитель», «Кириллов» Историко-краеведческий альманах, «Керамика своими руками. Энциклопедия мастера» Чаварра Хаоким, Барселона, Испания, 1992
Новизна работы состоит в том, что в письменных краеведческих источниках не существует комплексной работы по выявлению особенностей развития гончарных промыслов на территории Кирилловского района, поэтому можно считать, что она имеет прикладной характер. 
В наши дни керамические изделия находят широкое применение: от предметов быта до предметов декоративного искусства. Керамика неразрывно связана с бытом и поэтому всегда современна: рациональность, форма, сложившиеся в глубокой древности в полном соответствие с функциональным назначением изделий, соответствует и нашему понятию об удобстве, добротности, домовитости. 
II. Теоретическая часть

1. Этапы развития гончарного промысла на территории Кирилловского района Вологодской области
Главным занятием населения Кирилловского уезда издавна было земледелие. Однако природно-климатические условия региона делали его малоэффективным. К концу XIX века производство зерна не покрывало и половины потребности крестьян в нём. Сотни крестьян не могли найти применение своему труду в сфере сельскохозяйственного производства, и вынуждены были заниматься промыслами, ремеслами или искать заработки на стороне. Природные запасы глины на территории Кирилловского района способствовали развитию гончарного промысла.

1.1. Керамика эпохи неолита

Гончарное ремесло является одним из древнейших на территории Кирилловского уезда. Здесь проводись уникальные археологические раскопки в 80-е гг. Результатом исследований явились находки эпохи неолита (3-4 тысячелетие до н.э.). Еще в эпоху неолита люди познали разнообразные свойства глин и овладели рядом специфических приёмов обработки глиняной массы, формовки и обжига изделий. В ту отдалённую эпоху началось столь раннее, но уже достаточно полное  постижение пластических свойств глины и нанесение примитивного орнамента в виде ямок и гребенчатых штрихов. Их можно рассматривать как первые шаги к эстетическому осмыслению материала. Неолитическая ямчато-гребенчатая керамика найдена в 13 пунктах в Кирилловском районе. (в т.ч. Нефедьевский могильник, о котором я упомяну в практической части своей работы)
В этот период обжиг керамики производился на костре. Обжиг на костре один самых древних и примитивных способов обжига. Дрова в костре должны прогореть до образования горячей золы, но которую сухие горшки ставятся днищем вверх. Тепло золы полностью высушивает глину при температуре 100 С. Затем вокруг горшков в костре вставляют хворостину и более толстые поленья. Костер по-прежнему горит, и горшки полностью окружены огнём. Поленья подбрасывают в костёр, пока не закончится обжиг. На последней стадии обжига, чтобы резко повысить температуру, в костёр добавляют быстро сгорающее топливо. 

Этот вид обжига не занимает много времени в сравнении с обжигом в печи, но при резком перепаде температур изделие порою всё же трескается. Поэтому горшки нужно делать из глины, содержащие шамот или растительные волокна, поскольку эти примеси повышают сопротивляемость глины к перепадам температуры при первом обжиге. Температура при обжиге на костре составляет не многим более 700 С.
Обжиг в специально вырытой в земле яме – улучшенный вариант обжига на  костре. Этот способ более эффективен, т.к. земляные стены ямы лучше сохраняют тепло. Это позволяет достичь лучших результатов обжига. Кроме того, большая степень контроля над огнём и более медленное охлаждение сокращает количество брака.

Ямчато-гребенчатая керамика эпохи неолита создавалась методом кольцевого налепа. Мастер  ряд за рядом налеплял глиняные жгуты, затирая швы между ними деревянной палочкой. Воду для заглаживания поверхности не использовали. В связи с тем, что пищу готовили на кострах, горшки того времени не имели выраженного дна. По окончании лепки, когда изделие еще не высохло, мастер наносил ямчато-гребенчатый узор палочками-штампиками разного диаметра. Его функция заключалась в скреплении налепленных друг на друга жгутов. Этот орнаментальный узор имел эстетическое и бытовое назначение, а именно увеличение площади прогревания горшка ускоряет процесс приготовления пищи. 

Таким образом, многие традиционные приемы мастерства и декорирования гончарных изделий происходят от эпохи неолита и последовательно развиваются, обогащаясь новыми технологическими методами на протяжении долгих веков. 
1.2. Эпоха «Гончарного круга»

Основными районами распространения гончарного круга, а может быть, его возникновение были области, тяготеющие к средиземному морю. Впервые (насколько это известно науке) гончарный круг появился в IV тыс. до н.э., когда им пользовались шумеры. Через 1000 лет он появился в Индии, Сирии, Египте. Еще через 1000 лет – на юге Средней Азии. В Греции он известен с XVI века до н.э. В России и Германии гончарный круг появился только в IX – X вв. н.э.

Во всех древних верованиях вращающееся колесо символизирует Вселенную, а круг с радиальными лучами изображает солнце. До сих пор на крестьянских домах в России бытует это изображение в виде знака над входом. Древние свастики тоже представляют собой фигуры вращения.
Вначале люди использовали подвижные подставки, способные поворачиваться вокруг своей оси. Затем люди работали на ручном гончарном круге, что сильно ограничивало их возможности, т.к. работали одной рукой, вторая вращала круг. Со второй половины XV века на территории России широкое распространение получил ножной круг. С изобретением ножного круга и высвобождением второй руки человек смог окончательно раскрепостить глину. Его конструкция – соединение при помощи вертикальной оси небольшой верхней площадки с массивным маховым колесом – облегчала процесс формовки сосуда двумя руками. Разгоняя или поддерживая маховик  ногами, мастер смог работать, не прерывая работы рук, разминающих глину и вытягивающих тулово сосуда.
Сам процесс создания вещи здесь существенно отличается от лепки, и понятие «вытягивание» отнюдь не случайно. Быстрый и равномерный бег круга предопределяет характерные особенности формы, возникающей как тело вращения. Руки гончара тянут вверх от комка глины стенки будущего сосуда, как бы выращивая его.

В работе опытного мастера слияния движения круга и рук столь согласовано, что неискушенному наблюдателю процесс формовки представляется неким волшебством: кажется, что гончар лишь помогает естественному росту сосуда, то несколько сдерживая его тяготение вверх, то способствуя правильному развитию его формы. В действительности же, эта работа состоит из ряда чётко отработанным стадий, сменяющихся в строгой последовательности, и слитность их достигается лишь при высоком уровне мастерства и требует значительного физического напряжения.
На территории Кирилловского района широкой популярностью пользовался ручной гончарный круг ( например в д.Павлоково), позже по территории распространился ножной гончарный круг.  В деревне Павлоково использовали смешанную технологию – технология кольцевого налепа на гончарном круге. Эта технология заключалась в следующем: на гончарный круг насыпали немного мелкого песка, затем вручную лепили основание и устанавливали его на круге. На заготовку одной рукой мастер ряд за рядом налеплял глиняные жгуты и аккуратно закреплял их. Затем изделие затирали мокрой тряпочкой, чтобы оно стало гладким. Когда оно немного подсыхало, его начинали лощить кусочком кожи или костяной палочкой до блеска. Ручной круг завоевывает прочные позиции и доживает в ряде промыслов до наших дней.
1.3. Глина
 Глина на нашей планете возникла давно, в межледниковый период, который сопровождался в течение многих тысячелетий таянием ледяного покрова, имевшего толщину на территории Европы до 2 км. Таяние вызывало мощные водяные потоки, которые выполняли работу глиновала. Они перемещали и переотлагали  глину и песок, что приводило к их перемешиванию. С этими процессами связано образование многочисленных в Европе, в частности в России, месторождения глин с различными свойствами, чего не наблюдается на других континентах.

Если к глине подойти с научной точки зрения, то она представляет собой дисперсную, т. е. состоящую из твердых частиц разных размеров, осадочную породу пластинчатых минералов, по химическому составу – гидроалюмосиликатов, и сопутствующих примесей иных минералов.
Пластинчатые минералы при взаимодействии с водой делают глину пластичной, способной формоваться и сохранять заданную ей форму при высыхании. Минералы-примеси, такие как кварц (песок), карбонаты (мел, мрамор, известняк, доломит, магнозит) и полевой шпат (наиболее распространенными полевошпатовыми породами являются граниты) непластичны, и их присутствие «отощает» глину, снижает ее пластичность.

Существует ряд классификаций глин по химико-минералогическому составу, происхождению, применению, но ни одна из них не охватывает всей совокупности признаков, полезных при определении пригодности глинистого сырья для того или иного производства. Глинистое сырье делится на четыре группы: каолины, глины, сухари (огнеупорные камнеподобные глины) и сланцевые глины (плохо размокающие в воде). Эти группы подразделяются на подгруппы:

1. по содержанию окиси алюминия в прокаленном состоянии,

2. по огнеупорности,

3. по степени связуемости или пластичности.

Глина, применяемая в гончарном деле, должна быть тяжелой, жирной, упругой, в общем, с твердым характером – она обязана держать форму. По цвету глина может быть красной, коричневой, голубой, зеленой, серой или белой. Иногда встречаются глины шоколадного или грязно-черного цвета. Цвет глине придают окись алюминия, окись железа и окись титана. Кварц (песок) обычно присутствует в залежах глины в виде окатанных бесцветных или окрашенных зерен. Количество его в глинах может быть различным. Песок, который добавляют в гончарные глины для их отощания, должен быть молотым. По мере добавления молотого песка (до 15%) пластичность глины повышается, дальнейшее добавление песка уменьшает пластичность.
В Древней Греции лучшую глину добывали в карьерах недалеко от Афин. Прежде, чем попасть в руки гончара, глина обрабатывалась. Сначала ее сушили, затем размалывали двумя барабанами, которые вращали рабы и лошади, затем глину замачивали в глубоком ящике, который являлся верхней ступенькой лестницы, составленной из таких же, но пустых ящиков. После чего глину промывали чистой бурлящей водой, стекавшей из ящика в ящик. Таким образом глина разбивалась на фракции, каждая из которых находила себе применение. Гончарная глина, самая чистая, осаждалась в последнем ящике. Затем воду спускали, а осадку, оставшемуся на дне, давали время сгуститься и вылежаться.
Глину, которая по своим качествам была сразу же готова к работе, на Руси называли “живой глиной”. Использовали также пресную глину – залитую водой. Место, откуда брали глину, называли глинище, глинница или глинокопня. Глинище обычно находилось в лесу и представляло собой яму в 1,5-2 аршина (аршин – 0,71 м) глубиной. Глина открывается гончару или целым пластом или вкраплениями, так что выкапывали ее кусками в 1-1,5 пуда (пуд – 16,3 кг) и сносили в одну кучу, которую потом вывозили на телеге. Выкапывание глины всегда было сопряжено с опасностью – известны случаи, когда обвалившейся глиной заваливало гончара. Обычно глину копали по мере надобности, но перед бездорожьем делали запас. На год горшечнику в среднем требовалось пудов 200 глины. Привезенную глину в виде комьев складывали на полу в сенях мастерской или неглубокую (1 аршин) яму во дворе.

У многих гончаров  были свои места добычи глины, которыми другие мастера не имели права пользоваться. Заготавливали глину по мере ее убывания до самой поздней осени. На месте заготовки ее скатывали  в большие пласты и оставляли до санного пути. Добытая глина вылеживалась под открытым небом, промерзала, мокла, обветривалась, из нее вымывались мелкие камешки, слои перемешивались, масса становилась более пластичной (однородной). Подмороженную глину оставляли в углу избы оттаивать. Затем ее мяли: раскатывали в пласты на полу, предварительно посыпав его песком, и топтали босыми ногами, надавливая главным образом пяткой ноги. Размятые пласты закатывали в большой ком и постепенно брали порциями.

1.4. Способы обработки керамических изделий. Обжиг
Обжиг – не только технологический процесс, но и могущественное художественное средство. Управляя огнем, керамист может добиться возникновения различных фактур, тончайших градаций цвета черепка и глазурей.

Теоретически в зависимости от среды, в которой происходит обжиг, его разделяют на окислительный и восстановительный. Окислительный – это обычный обжиг, при котором получается обычная красная или белая (в зависимости от свойств) посуда. При восстановительном обжиге, когда при температуре 900`C замазываются все топочные устья и керамика томится без доступа кислорода, изделия становятся аспидно-черными. Такую керамику называют томленой, задымленной, а в простонародье изделия из нее называют синюшками. В XVI веке такой способ обработки черепка получил широкое распространение в Кирилловском крае. Нужно различать понятия «чёрнолощёной» и «морёной» керамики. Чёрнолощёная глиняная посуда  проходила такую стадию обработки поверхности как лощение. Лощение заключалось в заглаживании и выравнивании поверхности изделия кусочком кожи или костяной палочкой до блеска. Морёная керамика в процессе изготовления не проходила через лощение. После сушки изделия следовал обжиг. На Руси гончары обжигали свои изделия в печи или в горне. По объяснению горшечников середины 20-х годов XX века, горн делался потому, что летом в мастерской (если обжигать в печи) слишком жарко работать. С точки зрения пожаробезопасности горн требует меньше внимание и безопаснее. Устройство горна не освобождало горшечника  от необходимости иметь печь, которая требовалась для сушки изделий.

Гончарная печь клалась в два кирпича. Снаружи имела вид обычной русской печи, топящейся по черному – без трубы, но имела некоторые отличия. По бокам устраивались два отверстия – отдушины для выхода. Вдоль печи устанавливался под в два ряда из кирпичей, положенных на ребро, что образовывало на поду три желоба, выходящих своими отверстиями на шесток. Для обжига на эти кирпичи клались поперек дрова, а на них уже ставилась предназначенная для обжига посуда в количестве 100-200 штук средних размеров. После того, как гончар выставлял посуду, он затапливал печь, высовывая в упомянутые желобки растопку. От нее загорались дрова, посуда раскалялась и через несколько часов уже имела вид прозрачного раскаленного добела железа. Дым и пламя выходили через отдушины прямо в мастерскую, а оттуда через особую деревянную трубу-вытяжку на улицу. Печь топилась четыре-пять часов, и все это время гончар регулярно подкладывал в топку новые дрова. И каждый раз закрывал кирпичами отверстия желобков, играющих роль поддувал. В это время в мастерской становилось настолько жарко, что стоять во весь рост было просто невозможно. Дым и тепло скапливались вверху, и гончар вынужден был сидеть на корточках на полу перед печкой и следить за топкой. В мастерской всегда на случай пожара была запасена вода.
Горн делался под открытым небом, обычно на крутом берегу реки, склоне оврага в отдалении от жилых строений. Горн состоял из круглой ямы, несколько суживающейся кверху. Яма выкладывалась кирпичом, в поду имелись отверстия. Под подом проходили теплопроводы, идущие из топки, которая находилась не под ямой, а несколько сбоку и выходила своим отверстием на площадку, расчищенную в склоне холма ниже отверстия горна.

При закладке посуды в горн гончар спускался в него и тщательно укладывал посуду, что бы она не закрывала отверстий в поду, что предохраняло посуду от непосредственного прикосновения с пламенем. Отверстия огораживались черепками битой посуды. Сверху посуду тоже покрывали слоем битых черепков. Обжиг в горне длился семь-восемь часов, причем все это время в топку подкладывали дрова. Посуда обжигалась в сильно коптящем пламени с последующим остыванием в закрытой печи без доступа воздуха.
После обжига в горне или в печи посуда остывала 12-14 часов. Традиционная гончарная чернолощеная керамика не требует применения глазури и имеет преимущество перед обливной керамикой. При ее изготовлении не требуется второй обжиг, а значит сокращается время ее изготовления; не требуется глазурь, а значит снижаются материальные затраты; повышается прочность  и снижается температура спекания черепка. Во многих кирилловских деревнях и сёлах до сих пор можно встретить чернолощёную керамику – кринки, кубышки, кувшины. Известно, что каждое блюдо народной кухни готовилось в строго определённом сосуде. Пористый черепок впитывал ароматы приготовленного в нём блюда, и, перепутав посуду, можно было испортить еду. Никогда не варили постные щи в том же горшке, что и скоромное.

Повторить технологию чернолощеной керамики в условиях мастерской крайне трудно, даже применяя самую совершенную вентиляцию. Поэтому производства чернолощеной керамики носит в настоящее время эпизодический характер. На территории Кирилловского района в настоящее время существует мастерская современного гончара, народного мастера России Сергея Гезовича Фенвеши. Его изделия можно увидеть в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. 
В Древней Руси глазурованная керамика известна с X века. Развитие производства глазурованной посуды в России предположительно начинается с XVII века. Глазурованная или поливная керамика (второе название, происходящее от особенностей технологического процесса, используемое на селе) конкурировала с традиционной чернолощеной керамикой. В быту долгое время использовали оба вида посуды. 

Вначале в посудном производстве глазурь применялась с утилитарной целью: изделия поливали только изнутри, и лишь со временем они стали декорироваться цветными глазурями снаружи. Главная задача глазури – сделать изделие непроницаемым для жидкости. Одновременно глазурь решает и другую задачу – делает поверхность сосуда гладкой. В основе своей глазури состоят из окиси кремния с различными примесями, служащими при плавлении связующим материалом. В производстве европейских фаянсов применялись только два рода полив: свинцовая и оловянная. Свинцовая глазурь получалась при добавлении к окиси кремния окиси свинца. Свинцовая глазурь в тонком слое прозрачна и бесцветна, как стекло, но может быть окрашена окисями различных металлов (например, оксиды меди дают зеленый цвет, оксиды железа – коричневый, оксиды титана – желтый), сохраняя свою прозрачность.
В конце XIX века в деревенских гончарнях начали производить поливную «одноличную» керамику - глазурованную только внутри – и керамику «двухличную» - глазурованную внутри и снаружи. В условия деревенского быта в Кирилловском районе достать глазурь в чистом виде было сложно. Мастера доставали глазурь с большим трудом: покупали свинцовые трубы и растирали свинцовую окалину вручную. Поэтому предварительно обмазывали посуду дёгтем или смолой, а затем посыпали свинцовой мукой и обжигали при температуре 800С. Следует добавить, что обсыпание свинцовой мукой происходило в той же избе, где жили гончары, что вызывало тяжелый удушливый запах. Всё это конечно сказывалось на здоровье гончаров и их семей.

Одним из  древних и очень распространенных способов обработки поверхности черепка в Кирилловском районе является «обварка».  Эта технология не требовала специального оборудования и больших материальных затрат. 
Люди замечали, что после многократного использования глиняного сосуда, его стенки впитывали молочный жир, жирные щи и некоторые другие продукты. Со временем необходимо было «прожаривать» глиняный горшок, чтобы  удалить остатки пищи. После этой процедуры горшок меньше пропускал жидкости, становился прочнее, и продукты сохранялись дольше. Кроме приобретённых положительный качеств, названных выше, появился красивый тёмно-коричневый цвет горшка с различной степенью интенсивности. Декоративные и функциональные качества такой посуды полюбились крестьянам, и этот способ обработки поверхности изделия стали часто использовать Кирилловские гончары. 
Технология изготовления обварной керамики заключалась в следующем: гончар закладывал в печь в продольном направлении два крупных полена (плахи), сверху поперёк укладывал поленья меньшего размера; сверху ставили посуду, под неё – тонкие дрова. Когда посуда прокалится до красна, её доставали из печи и сразу же погружали в «обвару». «Обвара» представляла собой картофельную, молочную, мучную или овсяную болтушку. При этом «обвара» заполняла поры раскалённого сосуда, что способствовало снижению водопроницаемости и повышению прочности горшка.

2. Современные этап развития гончарства в  Кирилловском районе

Близ села Ферапонтово располагается куст деревень (Куракино, Верхняя Гора, Нова, Глебовское), где живут постоянно или имеют летние мастерские современные мастера и художники. В этой главе мне хотелось рассказать о мастерах своего края на примере Мишинцевой Н. Г. и Фенвеши С. Г.

С точки зрения архангельского искусствоведа Филёвой Нины Анатольевны, Нина Георгиевна - создатель Куракинского промысла - является ярким  примером новой ситуации в народных промыслах. В Вологодском крае объективно сложилась благоприятная  ситуация для создания промысла: рядом Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтово, хорошо развитая туристическая инфраструктура - Белое озеро-“порт пяти морей”.  Само место обязывало художницу творить, ведь еще в начале ХХ века на Вологодчине широко бытовало традиционное народное гончарство. 

Увлеченно и естественно профессионал художник-керамист Нина Мишинцева начала свое дело. Более десяти надомников обучились в мастерской игрушечному и гончарному ремеслу, у молодежи появился смысл закрепляться в деревне. Менялась среда обитания вокруг:  деревня начала заселяться мастерами и художниками, восстанавливались и строились новые дома, появился музей, трапезная, в деревне Куракино пролег туристический маршрут, в г. Кириллове открылся собственный художественный салон и гостинично-ремесленный двор для приезжающих на ярмарки мастеров.  Так творческий семейный союз участвовал в возрождении жизни маленькой деревни Куракино, в создании нового художественного промысла на Вологодской земле.

Ниной Мишинцевой освоены все традиционные технологии изготовления и декорирования гончарных изделий: формовка, литье в гипсовые формы, ручная лепка, а также глазурование, дымление, обварка, роспись ангобом, подглазурная роспись. Художница восстановила экологически чистую технологию обварки изделий в мучной и молочной болтушке. Собственная технология, найденная художницей в результате экспериментов – обварка изделий в жирном молоке. Предварительно по необожженному черепку глины наносится роспись из спринцовки жидкой белой эмалью. Изделие проходит первый поливной обжиг температуры 950-1000° С, в котором расплавляется эмаль узора. После обварного обжига изделие приобретает характерный матовый черно-коричневый цвет, на котором ярко выделяется блестящий белый орнаментальный мотив. После такого обжига посуда становится водонепроницаемой и идеально безвредной в экологическом смысле. Обварная керамика четкостью силуэтов выявляет красоту и скульптурность форм глиняных изделий.

В деревне Верхняя Гора живет и работает народный мастер России С. Г. Фервеши. Его мастерская находится в двух километрах от деревни Куракино. Сергей Гезович в совершенстве овладел традиционной техникой «чернолощения». Производство чернолощеной керамики требует большого мастерства и опыта. Эта техника давно известна русским гончарам и широко бытовала в Вологодской области. Особенно был знаменит промысел в д. Павлоково Кирилловского района. Свои изделия мастер лощит с помощью   свинцового шарика, а  томит  в  специально изготовленной печи. Познав на практике все тонкости ремесла, он безоши​бочно улавливает момент, когда приступить к лощению, зна​ет, сколько времени требуется томить изделия, чтобы они приобрели равномерную черную окраску.
Свой творческий путь Сергей Гезович начал с самого простого (утиц, коней, всадников). Для его работ характерная особенность народной игрушки - обобщенность форм и пластическая выразительность. Для большего эффекта  мастер декорирует игрушки, нанося лощилом узор в виде полос или зигзагов на тулове птицы. Иногда на груди птицы возникает образ богини Роженицы или сюжетные композиции, связанные с народным бытом. Своим архаизмом эти узоры напоминают наскальные рисунки.

Сергей много ездит по области, беседует со старожилами, работает в фондах музеев. В одной из поездок по Белозерью, в деревне Токарево записал рассказ о местной игрушке и попытался ее восстановить. Токаревские мастера покрывали игрушки смолой, экономя поливу, и Сергей, имитируя смолу, также покрывает игрушки.
Около трех лет  понадобилось  Сергею,  чтобы в совершенстве овладеть гончарным   кругом» Легкая,   звонкая   и   прочная   чернолощеная   керамика  Сергея красива   своей   благородной   строгостью,   простотой  и  уравновешенностью  форм,   ясными   и  пластичными силуэтами, глубоким черным цветом.
III. Практическая часть
Осенью 2007 года мною была  совершена экспедиция в деревню Павлоково Кирилловского района Вологодской области. Один из крупнейших центров производства чернолощеной керамики находился в деревнях Колкачского сельского поселения (деревни Павлоково, Ситское, Игнатьево, Бураково, Демидово). Целью моей поездки являлась встреча со старожилами деревни, современниками периода расцвета гончарного промысла в деревне Павлоково и ее округе. Во время экспедиции состоялась встреча с Холиной Галиной Владимировной. В нынешнее время она осталась единственным свидетелем жизни и работы местных гончаров первой половины XX века. Выяснилось, что Холина Г.В. хорошо знала семью Мишинцевых. В деревне Ивана и Павла Мишинцевых называли Иваном Олиным и Павлом Олиным. Предположительно, такое прозвище при произношении на «о» произошло от сокращенного отчества «Александрович». 

 Со слов Галины Владимировны, гончары пользовались большим уважением в своей деревне. В этих краях гончаров называли «горшечники». Гончарный промысел был главным доходом многих семей. Обычно работали семьями, наиболее состоятельные семьи имели на заднем дворе отдельно стоявшие гончарные мастерские. Рабочее место гончаров Мишинцевых было расположено в жилом доме, отдельного помещения для гончарной мастерской у них не было. Галина Владимировна вспоминала внутреннее положение вещей и простого оборудования в доме мастеров Мишинцевых: около окна находился гончарный круг, все стены занимали полки, на которых сушились готовые изделия, глинобитная русская печь, в которой обжигалась глиняная посуда.

Места добычи глины играли очень важную роль в жизни гончаров. Качество керамики напрямую зависело от качества глины. Места добычи глины назывались везде по-разному: «глины», «глинуха», «глинище», а в Павлоково, как сказала Холина Г. В., это место называлось «фафуры». На месте заготовки ее скатывали  в большие пласты и оставляли до санного пути. Готовые горшки каждую пятницу возили на ярмарку в село Колкач. Мастера из деревни Павлоково в Кириллов и другие крупные центры торговли не ездили, так как там торговали свои мастера. Галина Владимировна Холина очень хорошо запомнила один случай: на ярмарках Мишинцев Иван Александрович расставлял горшки на продажу рядом с магазином, а потом, чтобы показать, какие они крепкие, ходил по ним ногами и даже прыгал.

В соседней деревне Сицкое мастера занимались изготовлением обливной керамики. Таким образом, окрестности снабжались как чернолощеной, так и глазурованной посудой.

В голодные военные годы было радостью, когда удавалось раздобыть лошадь и развести горшки по окрестным деревням. Цена горшка определялась вместимостью, т. е. количеством вмещаемого зерна.
В павлоковских гончарнях был изобретен особый сосуд-уточка для сбора воды, стекавшей в лоток остеклённых зимних рам – изделие, в котором воплотился скульптурный дар простых горшечников, сумевших даже утилитарный предмет превратить в подлинное произведение искусства. Сегодня «Кирилловская утица» представляет собой предмет обихода, характерный именно для Кирилловского района. Это один из предметов ассортимента мастерской «Куракинская керамика».
Гончарное ремесло является одним из древнейших на территории Кирилловского района. Весной 2008 года я совершила поездку в деревню Нефедьево. Вблизи этой деревни находятся древние захоронения эпохи неолита. В 1983 году здесь были начаты археологические раскопки и продолжались до 1989 года. При раскопках была собрана огромная коллекция вещей – украшений, бытовых предметов, орудий труда, положенных в могилы, а также множество осколков ямочно-гребенчатой керамики времён Неолита. Мне удалось обнаружить несколько осколков керамики, предположительно времен 3-4 тысячелетия до н.э. Мои предположения о датировке находок основывались на сравнении осколков черепков с найденными при археологических раскопках в 1983 году. На данный момент они находятся в краеведческом отделе Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Летом 2008 года я присутствовала на конференции «Гончар 2008» в г. Каргополе Архангельской области, где проводился практикум по реконструкции неолитической керамики. Своим практическим опытом делился Василий Валентинович Шевелёв, археолог. Одной из особенностей этой керамики является дырчато-гребенчатый узор, о назначении которого ведётся множество дискуссий. На основе опыта реконструкции неолитической керамики Шевелёв В. В. пришел к выводу о необходимости узора с целью закрепления слоев глины (т. к. применялась техника кольцевого налепа без воды и жидкой глины).

Осенью 2008 года я побывала в мастерской у известного вологодского гончара, народного мастера России, Фенвеши Сергея Гезовича. В 80-е годы Сергей Гезович совершил множество экспедиций по Вологодской области с целью получения информации о местных традициях и особенностях гончарного мастерства. Некоторыми интересными моментами из жизни гончаров прошлого и настоящего мастер поделился со мной. Из рассказа Сергея Гезовича, объём производства у гончаров измерялся возами. Это количество посуды в среднем набиралось после двух обжигов. Затем ее складывали на телегу, перекладывая сеном или соломой, и развозили по соседним деревням, на расстояние до 50 км. Для привлечения внимания местных жителей гончар использовал свистульки, на звук которых прибегали местные дети. Часто детям дарили свистульки и тем самым способствовали распространению вести о приезде гончара в село. Производство свистулек не связано с основным направлением гончарного производства мастера. Как правило, этим занимались дети и жёны. Со слов Сергея Гезовича, глиняные игрушки обычно лепили старшие дети под руководством мастера. Цена за одну игрушку была натуральная в полном смысле этого слова, и называлась “кусок”, т.е. столько, сколько сможет гончар положить в рот за один раз. Это мог быть кусок пирога, хлеба или яйцо. В военные времена, цена за горшок зависела от  вмещаемого в него объёма продуктов питания.

Кроме горшков производили также так называемые «волоха», крышки для горшков, которые можно было использовать в качестве тарелок. «Волоха» готовили и продавали отдельно. Их использование универсальное. «Волоха» делали таким образом, чтобы они подходили к разным сосудам. Поскольку размеры горловин не отличались особым разнообразием, этого не трудно было добиться. По форме «волоха» напоминали перевёрнутую миску с небольшой ножкой. Неширокую горловину волок накрывал снаружи, а на широких горловинах делалось специальное углубление, в которое «волох» вкладывался изнутри. В деревне Ерги Череповецкого района жил мастер, который делал только «волоха», при этом горшки делать не умел. 
На Руси каждый сосуд «знал свое блюдо» – пища впитывала стенки сосуда, оттуда и необычный аромат приготовленных в керамической посуде блюд. Периодически неглазурованную посуду дезинфицировали. Каждая хозяйка несколько раз в году прокаливала горшки в русской печи, поставив их на под вверх дном. В хозяйстве было около десяти горшков – это и горшок-кашник, и горшок-луковник, и горшок-братина, и горшок для щей. Большие горшки с расширяющимися кверху стенками – кубаны предназначались для солений, а весьма пластичные кубари с крышкой – для крупы и топленого молока. Маленькие горшочки называли махотками. Интересно, что также именовали и кринки с высокой шейкой. Под названием «корчага» на Руси бытовала большая группа крупных сосудов, очень похожих на горшок, но только без шейки. В корчагах хранили и варили пиво, держали зерно, в корчагах-медяниках держали воду. Назначение корчаги меняло ее облик и название. Так в морянки собирали горячие угли, морили их. Морянки делали  высокими, широкими внизу, сужающимися в горловине, на горячие угли плескали немного воды, потом закрывали горловину мокрой холстиной – угли гасли без дыма. Пивные корчаги, или пивняки, делали также высокими, но узкими у основания, и плавно расширяющимися кверху, с широкой горловиной, оформленной узкими округлыми валиками. В нижней части пивняка, в нескольких сантиметров от дна, делали небольшое отверстие для слива напитка, которое закрывалось деревянным штырем. Корчаги, в которые сливали готовый напиток, отверстия не имели, но зато обладали рыльцами, т. е. носиками-сливами. Рыльце это могло быть широким, короткими или, наоборот, – длинным и узким, слегка загнутым кверху и торчащим в сторону. Сам же сосуд близок по форме морянке – вытянутый вверх, с округлым туловом, сужающийся к основанию и горловине, имеющий разнообразные завершения – Ир то плоские, то округлые, то узкие, то широкие. Небольшие, казалось бы, изменения давали множество неповторимых вариантов, делающих каждый сосуд уникальным. Изготавливались также растворницы-блинницы, так называемые пирожные банки для теста, иногда с «рычажками» – маленькими ручками, варенницы, глубокие тазы для «морозива» – мороженого, молока и сливок. Далее надо отметить кумганы – кувшины с тонким носиком, кухли – сосуды в виде бочонка, положенного на бок и с тонким носиком сверху, щанки, или двойняшки (близнята), – сдвоенные горшки с общей ручкой, в которой обычно носили обед в поле.

Мне было интересно выяснить, сколько же хороший гончар мог заработать своим ремеслом за зиму. По словам одного старого мастера, с помощью своих домашних за две недели он мог изготовить целый воз глиняных изделий. На деньги, вырученные от продажи полного воза посуды, можно было купить гармошку или корову, которые стоили примерно одинаково. Т.е. за зиму он продавал около 7 возов горшков. На удивленный возглас он ответил: «Это что! Вот у соседей трое мужиков работает. Так они за зиму могут изготовить 50 возов». Следовательно, гончарное ремесло было делом прибыльным и, как дополнительный или основной вид деятельности, позволяло крестьянину жить вполне безбедно.
 IV  Заключение

На наш взгляд, поставленная перед началом работы цель за 3 года была выполнена. Мы изучили основы истории развития гончарных промыслов на территории Кирилловского района. В теоретической части мы попытались раскрыть особенности технологии создания керамических изделий на различных временных этапах, начиная с эпохи неолита до наших дней, и выявить особенности развития керамики в Кирилловском районе. В работе показано, что древнейшие традиции, характерные для данной территории, сохранились до настоящего времени и, самое главное, остались «хранители» этого ремесла. Мы пришли к выводу о том, что технологический процесс изготовления посуды вологодскими мастерами мало чем отличался от общерусского. Вологодским гончарам были известны все основные способы обработки керамики. Но все же существуют особенности развития гончарства в Кирилловском районе, что связано с географическим положением и природно-климатическими условиями данного края. 
В практической части мы обобщили собственное исследование в области истории развития гончарных промыслов Кирилловского района Вологодской области. Самым ценным для меня было прикосновение к древнейшей культуре эпохи неолита, а также общение со старожилами деревни, в которой когда-то жили и работали мои предки и специалистами в данной области. 
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